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Najczesciej sa one skutkiem niewlasciwego obchodzenia sie z modulami - nieostroznego transportu, zbyt

mocnego dokrecania czy chodzenia 

Przyczyna moze byc uszkodzony panel fotowoltaiczny, ktory dziala jak hamulec dla calego systemu. W tym

kompletnym poradniku przeprowadzimy Cie krok po kroku przez proces diagnozy - 

Wazne jest, aby regularnie sprawdzac panele pod katem oznak uszkodzen i szybko rozwiazywac wszelkie

problemy, aby zapobiec dalszym 

Bledy montazowe sa czesta przyczyna pozniejszych problemow. Naleza do nich luzne polaczenia srubowe w

konstrukcji. Czasami dochodzi do korozji elementow stalowych. Korozja 

Jedna z takich wad sa mikropekniecia, ktore w momencie eksploatacji panelu i zwiazanych z tym czynnikow

zewnetrznych (wilgoc, temperatura) moga 

W niektorych wypadkach moga doprowadzic do wypalenia dziur w tylnej folii ochronnej, pekniecia szyby, a

nawet moga spowodowac pozar calej instalacji! Istnieje wiele powodow, dla 

Glowna przyczyna usterek instalacji fotowoltaicznej pozostaje wadliwy montaz. Potwierdzaja to wyniki

raportu renomowanego instytutu TUV 

Gradobicia, silne wiatry, czy przypadkowe uszkodzenia podczas montazu moga prowadzic do pekniec lub

delaminacji, co skutkuje powstawaniem tzw. hot 

Jakie sa pierwsze objawy uszkodzonego panelu fotowoltaicznego? Najczesciej jest to zauwazalny spadek

produkcji energii, ktorego nie da sie wytlumaczyc zla pogoda, oraz pojawienie 
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Drobne pekniecia w ogniwach fotowoltaicznych stanowia jedna z najczesciej wystepujacych usterek

systemow. Klopot ten moze powstawac z 
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